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臺北市立北安國民中學 112學年度制服財物採購明細規格 

項目 品名 質料成份及規格 數量 單位 說明 

1 短袖制服 

1.成份：T/C  T(65)%，C(35)% 

2.布種：雙面布 

3.支數：(45)支 X(45)支，單股 

4.密度： 

  男生-經紗(100)條，緯紗(70)條 

  女生-經紗(136)條，緯紗(72)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

男生：1.白底淺藍細條 
2.襯衫領，有福斯。 
3.前左胸口袋電腦繡校徽 
4.兩側開叉約 8.5公分；
下擺外放式。 

女生：1.白色 
2.水手領，白色領條邊飾 
3.前左胸口袋電腦繡校徽 
4.兩側開叉約 8.5公分；
下擺外放式。 

2 長袖制服 

1.成份：T/C  T(65)%，C(35)%  

2.布種：單面布 

3.支數： 

  男生-(20)支 X(20)支單股 

  女生-(22)支 X(22)支單股 

4.密度： 

  男生-經紗(70)條，緯紗(50)條 

  女生-經紗(104)條，緯紗(50)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

男生：1.白底淺藍細條 
2.襯衫領，有福斯 
3.前左胸口袋電腦繡校徽 

      4.兩側開叉約 8.5公分；
下擺外放式 

女生：1.白色 
2.水手領，白色領條邊飾 
3.前左胸口袋電腦繡校徽       

兩側開叉約 8.5公分；
下擺外放式 

3 短裙（女） 

1.成份：T/C T(65)%，C(35)%  

2.布種：單面布 

3.支數： 

  經(22)支單股，緯(22)支單股 

4.密度：經密(104)條,緯密(50)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

1.深藍色 

2.百褶裙，接腰頭，兩側車鬆緊   

帶，一側開一口袋，一側拉鍊裙

鉤。 

4 短褲（男） 

1.成份：T/C T(65)%，C(35)% 

2.布種：單面布 

3.支數：經（22)單股，緯（22)單股 

4.密度：經密(104)條，緯密(50)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

1.深藍色 

2.接腰頭，前打雙活褶，前後左

右有口袋。 

5 長褲 

1.成份：T/W T(55)%，W(45)% 

2.布種：雙面布 

3.支數：( 56 )支 X( 56 )支，雙股 

4.密度：經密(132)條，緯密(62)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

男生：1.深藍色 

      2.接腰頭，前打雙活褶， 

前後左右有口袋 

女生：1.接腰頭，前打雙活摺 

      2.兩側車鬆緊帶，前片兩

側有口袋 

＊男女長褲需加縫半裡腳綢 
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6 外套 

1.成份：Polyester(100)% 

2.布種：單面布 

3.支數：經紗(75D)丹尼，緯紗用

(75D)丹尼 

4.密度：經紗(120)條,緯紗(90)條 

5.色牢度：( 4 )級以上 

6.收縮率：±( 5 )% 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 件 

1.灰色 

2.夾克型外套，內裡布採搖粒布

（370g/y），正面撥水布。 

3.正面撥水布，背面上亞克力膠  

繡校徽（布章） 

7 書包 

1.布料：表層尼龍布（420D/PVC） 

2.本布 420丹特多龍貼膠防水布 

3.配布 420丹尼龍布 

4.寬（左右）30cm×長（上下）49 cm

×底側寬 16 cm 

5.校徽英文校名 Beian（黃色） 
  長（左右）9cm×寬（上下）2.5 cm 

（以上標準公差 ±( 5 )%） 

1 個 

寶藍色 
1.主袋 1 層＋附袋 1 個＋兩側各

1個側袋，主袋、附袋採雙拉

鍊，側袋採單拉鍊 

2.校徽下貼灰色反光材質 

3.背帶長度需等比例加長，並於  

各缝線處加強處理 

附註：1.以上規格、樣式以學校樣品為準 

      2.藍色布料一律需附整染檢驗證明書 

3.染色堅牢度達國家標準 CNS三級以上，縮水率 5 %以下 

 
各採購項目共同基本要求: 

1.服飾須依服飾標示基準縫製標示(含成分、尺寸、洗滌方式、產地等)。 

 

2.服裝內容物含量需符合財團法人紡織綜合研究所或財團法人全國認證基金會（TAF）認可之產品

驗證機構檢驗，各項次布料檢驗報告項目，列為驗收流程，檢驗方式須符合中華民國國家標準

(CNS) 

(符合 CNS : 14940 標準，游離甲醛含量 75ppm以下） 

 


